
現時点の研究進捗状況 
1）データロガーなどの測定機器が屋外に設置してい

るため、降雨や砂塵などが予想されない晴れた日の
限定された時間でしか測定ができない。 
2）太陽熱集熱真空管内部の温度測定値から推定温
度309[℃]であり、熱媒体となるオイルをMA-50(引火
点318[℃], 動粘度50×10-6[m2/s])と選定した。 
3）現状の太陽熱温水器を分解調査した結果、190℃

までの耐熱性しかなく、オイルを循環させる太陽熱加
熱器を新規に開発する必要があることが判明した。 

二軸追尾の有用性 

熱媒体の選定状況 

徳島県徳島市でのNEDO最大日射量との比較 
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無臭、低毒性 ・引火点が高く、難燃性のオイルMA-50を選定 

⇒309℃ 


